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Efeito escala (Size e ect)

Redwao da resisténcia nominal

com o aumento do tamanho de

uma peca

Causado por dois fatores:
Estatstico: relacionado com a
nao homogeneidade do material
gue conforma a estrutura
Energetico: relacionado com a
liberacao de energia no processo
de fraturamento do material
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Lei de efeito escala (tipo 2)
proposta por Bazant (1984)

Efeito escala do tipo determinstico

Apresenta-se em estruturas onde a
propagacao de ssuras ocorre de
forma eshvel antes de atingir a
cargaultima

D 1=2
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Objetivos

Estudar o efeito escala utilizando aralises nunericas de
ensaios de vigas de concreto armado sem estribos

Fazer uma revisao das consideracees relacionadas ao efeito
escala encontradas na NBR 6118:2004

Comparar os resultados obtidos com os previstos pela lei de
feito escala proposta por Bazant (1984)

Comparar os resultados obtidos com os previstos pela CSCT
proposta por Muttoni e Ruiz (2008)
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NBR 6118:2014

Consideracoes relacionadas ao efeito escala e vigas sem estribos
Dimensionamento ao cisalhamento em vigas baseado nos
modelos de trelca de Morsch e trelca generalizada
Na veri cacao de cisalhamento em uma direcao em lajese
possvel dispensar de armadura transversal quando:
(item 19.4.1):

Vsd 6 Vra1 =[ rak(1;2+40 )] bd
Rd = 0;25f cinf = ¢

k=jL16 d 1
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Teoria da ssura critica de cisalhamento
Critical Shear Crack Theory (CSCT) proposta por Muttoni e Ruiz (2008)

Ve 1 2
bd fo 6 1+120..9_
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Ensaios experimentais
Vigas de Bentz e Buckley (2005)

Serie  viga b d fe
98 mm] [mm] % [MPa]
1 104 84 163 356
SBBL 2 105 84 161 356
3 104 84 163 356
1 106 168 159 34.3
SBB2 2 105 168 1,61 34.3
3 106 166 1,61 34.3
1 105 333 155 36.1
SBB3 2 101 333 161 36.1
3 101 333 161 36.1
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Resultados do modelo nunerico

Comparacao resultados nunericos e experimental de Bentz e Buckley (2005)

Panorama de ssurecao SBB1

Curva cargaversusdeslocamento SBB1
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